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1. Настоящий стандарт распространяется на медно-цинковые сплавы, обрабатываемые 
давлением, предназначаемые для изготовления полуфабрикатов.  
 
(Измененная редакция, Изм. N 1, 2). 
 
2. Наименования, марки, химический состав и примерное назначение сплавов должны 
соответствовать указанным в таблице. 
                          

Наимен
ование 
сплавов 

Марка Химический состав в % Химический состав в % Примерно
е 
назначени
е  

по СТ СЭВ 
379-76 

по 
настоя
щему 
станда
рту 

Основной элемент Примесь 
 

   
Ме
дь 

Сви
нец 

Жел
езо 

Ма
р- 
ган
ец 

Ал
ю- 
ми
ни
й 

Ол
ово 

Кр
ем
- 
ни
й 

Ник
ель 

Мы
шья
к 

Ци
нк 

Сви
нец 

Жел
езо 

Сур
ьма 

Вис
мут 

Фос
фор 

Ма
р- 
ган
ец  

Мы
шья
к 

Ол
ово 

Се
ра 

Ал
ю- 
ми
ни
й 

Вс
его 

 

             
не более 

 

Томпак CuZn5 Л96 95,
0-
97,
0 

- - - - - - - - Ос
та- 
ль
но
е 

0,03 0,10 0,00
5 

0,0
02 

0,01 - - - - - 0,2 Для 
изготовле
ния 
листов, 
лент, 
полос, 
труб, 
прутков, 
проволок
и для 
деталей в 
электроте
хнике, 
для 
медалей 
и значков 

Томпак CuZn10 Л90 88,
0-
91,
0 

- - - - - - - - 
 

0,03 0,10 0,00
5 

0,0
02 

0,01 - - - - - 0,2 
 

Полуто
мпак 

CuZn15 Л85 84,
0-
86,
0 

- - - - - - - - 
 

0,03 0,10 0,00
5 

0,0
02 

0,01 - - - - - 0,3
  

 

Полуто
мпак 

CuZn20 Л80 79,
0-
81,
0 

- - - - - - - - 
 

0,03 0,10 0,00
5 

0,0
02 

0,01 - - - - - 0,3 Для 
изготовле
ния 
листов, 
лент, 
полос, 
проволок
и, 
художеств
енных 
изделий, 
сильфоно
в, 
манометр
ических 
трубок, 
гибких 
шлангов, 
музыкаль
ных 
инструме
нтов 

Латунь CuZn30 Л70 69,
0-
72,
0 

- - - - - - - - 
 

0,03 0,07 0,00
2 

0,0
02 

0,00
5 

- 0,00
5 

0,0
05 

0,0
02 

- 0,2 Для 
изготовле
ния 
радиатор
ных лент, 
полос, 
труб, 
теплообм
енников, 
музыкаль
ных 
инструме
нтов, 
деталей, 
получаем
ых 
глубокой 
вытяжкой 

Латунь CuZn32 Л68 67,
0- 
70,
0 

- - - - - - - - 
 

0,03 0,10 0,00
5 

0,0
02 

0,01 - - - - - 0,3 Проволоч
ные 
сетки, 
радиатор
ные 
ленты, 
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трубы для 
теплообм
енников, 
детали, 
получаем
ые 
глубокой 
вытяжкой 

Латунь CuZn37 Л63 62,
0- 
65,
0 

- - - - - - - - 
 

0,07 0,2 0,00
5 

0,0
02 

0,00
1 

- - - - - 0,5 Для 
изготовле
ния 
листов, 
лент, 
полос, 
труб, 
прутков, 
фольги, 
проволок
и, 
применяе
мых для 
винтов, 
нажимных 
валков 
для 
травильн
ых работ, 
застежки-
молнии, 
деталей, 
получаем
ых 
глубокой 
вытяжкой 

Латунь CuZn40 Л60 59,
0- 
62,
0 

- - - - - - - - 
 

0,30 0,2 0,01 0,0
03 

0,01 - - - - - 1,0 Трубные 
доски в 
холодиль
ных 
установка
х, 
штампова
нные 
детали, 
фурнитур
а 

Латунь 
алюмин
иевая 

CuZn20A1
2 

ЛА77-
2 

76,
0- 
79,
0 

- - - 1,7
-
2,5 

- - - - 
 

0,07 0,07 0,00
5 

0,0
02 

0,01 - - - - - 0,3 Трубные 
доски для 
конденсат
оров и 
теплообм
енников, 
стойкие к 
морской 
воде 
детали 
машин, 
высоко 
нагружае
мая 
арматура 

Латунь 
алюмин
иево- 
железна
я 

CuZn38A1
1Mn2A11 

ЛАЖ6
0-1-1 

58,
0- 
61,
0 

- 0,75
- 
1,50 

0,1
- 
0,6 

0,7
-
1,5 

- - - - 
 

0,40 - 0,00
5 

0,0
02 

0,01 -  -  -  -  -  0,7 Трубы, 
прутки 
для 
подшипни
ков 
скольжен
ия, 
судострое
ния и 
приборост
роения   

Латунь 
алюмин
иево- 
никелев
ая 

- ЛАН59
-3-2 

57,
0- 
60,
0 

- - - 2,5
-
3,5 

- - 2,0-
3,0 

- 
 

0,10 0,50 0,00
5 

0,0
03 

0,01 - - - - - 0,9 Для 
изготовле
ния 
прутков, 
труб 

Латунь 
железо- 
марганц
овая 

- ЛЖМц
59-1-1 

57,
0- 
60,
0 

- 0,6- 
1,2 

0,5
- 
0,8 

0,1
-
0,4 

0,3
-
0,7 

- - - 
 

0,20 - 0,01 0,0
03 

0,01 - - - - - 0,2
5 

Для 
изготовле
ния 
полос, 
труб, 
прутков, 
проволок
и 

Латунь 
никелев
ая 

- ЛН65-
5 

64,
0- 
67,
0 

- - - - - - 5,0-
6,5 

- 
 

0,03 0,15 0,00
5 

0,0
02 

0,01 - - - - - 0,3 Для 
изготовле
ния 
листов, 
лент, 
труб, 
проволок
и 

Латунь 
марганц
овая 

CuZn40Mn
1 

ЛМц58
-2 

57,
0-
60,
0 

- - 1,0
-
2,0 

- - - - - 
 

0,1 0,5 0,00
5 

0,0
02 

0,01 - - - - - 1,2 Листы, 
ленты, 
полосы, 
прутки, 
проволок
а для 
приборост
роения, 
строитель
ства, 
демпферн
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ых 
деталей 

Латунь 
марганц
ово- 
алюмин
иевая  

CuZn40A1
1Mn 

ЛМцА
57-3-1 

55,
0-
58,
5 

- - 2,5
-
3,5 

0,5
-
1,5 

- - - - 
 

0,2 1,0 0,00
5 

0,0
02 

0,01 - - - - - 1,3 Механиче
ские 
высоко- 
напряжен
ные 
детали, 
поршневы
е штанги, 
специаль
ная 
арматура, 
поковки 

Томпак 
оловянн
ый 

- ЛО90-
1 

88,
0-
91,
0 

- - - - 0,2
-
0,7 

- - - 
 

0,03 0,10 0,00
5 

0,0
02  

0,01 - - - - - 0,2 Для 
изготовле
ния лент, 
полос, 
проволок
и  

Латунь 
оловянн
ая 

CuZn28Sn
1 

ЛО70-
1 

69,
0-
71,
0 

- - - - 1,0
-
1,5 

- - - 
 

0,07 0,07 0,00
5 

0,0
02 

0,01 - - - - - 0,3 Листы, 
полосы, 
прутки 
для 
приборост
роения, 
трубы для 
конденсат
оров и 
теплообм
енников  

Латунь 
оловянн
ая 

CuZn38Sn
1 

ЛО62-
1 

61,
0-
63,
0 

- - - - 0,7
-
1,1 

- - - 
 

0,10 0,10 0,00
5 

0,0
02 

0,01 - - - - - 0,3 
 

Латунь 
оловянн
ая 

- ЛО60-
1 

59,
0-
61,
0 

- - - - 1,0
-
1,5 

- - - 
 

0,03 0,10 0,00
5 

0,0
02 

0,01 - - 0,2
0 

- - 1,0 Для 
изготовле
ния 
проволок
и 

Латунь 
свинцов
ая 

- ЛС63-
3 

62,
0-
65,
0 

2,4-
3,0 

-  -  -  -  -  -  -  
 

- 0,10 0,00
5 

0,0
02 

0,01 - - 0,1
0 

- - 0,2
5 

Для 
изготовле
ния лент, 
полос, 
прутков, 
проволок
и 

Латунь 
свинцов
ая 

- ЛС74-
3 

72,
0-
75,
0 

2,4-
3,0 

-  -  -  -  -  -  -  
 

- 0,10 0,00
5 

0,0
02 

0,01 - - - - - 0,2
5 

Для 
изготовле
ния лент, 
полос, 
прутков 

Латунь 
свинцов
ая 

- ЛС64-
2 

63,
0-
66,
0 

1,5-
2,0 

- - - - - - - 
 

- 0,10 0,00
5 

0,0
02 

0,01 - - - - - 0,3 Для 
изготовле
ния лент, 
полос, 
прутков 

Латунь 
свинцов
ая  

- ЛС60-
1 

59,
0-
61,
0 

0,6-
1,0 

- - - - - - - 
 

- 0,15 0,00
5 

0,0
02 

0,01 - - 0,2
0 

- - 0,5 Для 
изготовле
ния 
листов, 
лент, 
полос, 
прутков, 
труб, 
проволок
и, поковок 

Латунь 
свинцов
ая  

- ЛС59-
1 

57,
0-
60,
0 

0,8-
1,9 

- - - - - - - 
 

- 0,5 0,01
0 

0,0
03 

0,02 - - 0,3
0 

- - 0,7
5 

Для 
изготовле
ния 
листов, 
лент, 
полос, 
прутков, 
профилей
, труб, 
проволок
и, поковок 

Латунь 
свинцов
ая 

- ЛС59-
1В 

57,
0-
61,
0 

0,8-
1,9 

- - - - - - - 
 

- 0,5 0,01 0,0
03 

0,02 - - - - - 1,5 Для 
изготовле
ния 
прутков 

Латунь 
свинцов
ая 

CuZn35Pb
2 

ЛС63-
2 

62,
0-
65,
0 

0,7-
2,3 

- - - - - - - 
 

- 0,02
0 

0,02 - - - - 0,1
0 

- - 0,5 Для 
изготовле
ния лент, 
полос, 
прутков, 
труб, 
проволок
и, поковок 

Латунь 
свинцов
ая 

CuZn38Pb
2 

ЛС60-
2 

59,
0-
62,
0 

1,0-
2,5 

- - - - - - - 
 

- 0,20 0,02 - - - - 0,2
0 

- - 0,6 Для 
изготовле
ния лент, 
полос, 
прутков, 
труб 

Латунь 
свинцов
ая 

CuZn39Pb
2 

ЛС59-
3 

57,
0 

2,0 - - - - - - - 
 

- 0,50 0,02 - - - - 0,3
0 

- - 1,0 Для 
изготовле
ния 
листов, 
лент, 
полос, 
прутков, 
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проволок
и, поковок 

Латунь 
железо- 
свинцов
ая 

- ЛЖС5
8-1-1 

56,
0-
58,
0 

0,7-
1,3 

0,7-
1,3 

- - - - - - 
 

- - 0,01 0,0
03 

0,02 - - - - - 0,5 Для 
изготовле
ния 
прутков 

Латунь 
кремнис
тая 

- ЛК80-3 79,
0-
81,
0 

- - - - - 2,5
-
4,0 

- - 
 

0,1 0,6 0,05 0,0
03 

0,02 0,5 - 0,2 - 0,1 1,5 Для 
изготовле
ния 
поковок и 
штамповк
и 

Латунь 
мышьяк
овая 

- ЛМш6
8-0,05 

67,
0-
70,
0 

- - - - - - - 0,02
5- 
0,06 

 
0,03 0,10 0,00

5 
0,0
02 

0,01 - - - - - 0,3 Для 
изготовле
ния труб 

Латунь 
алюмин
иево- 
мышьяк
овая 

- ЛАМш
77-2-
0,05 

76,
0-
79,
0 

- - - 1,7
-
2,5 

- - - 0,02
5- 
0,06 

 
0,07 0,10 0,00

5 
0,0
02 

0,01 - - - - - 0,3 Для 
изготовле
ния труб 

Латунь 
оловянн
о- 
мышьяк
овая 

- ЛОМш
70-1-
0,05 

69,
0-
71,
0 

- - - - 1,0
-
1,5 

- - 0,02
5- 
0,06 

 
0,07 0,10 0,00

5 
0,0
02 

0,01 - - - - - 0,3 Для 
изготовле
ния труб 

Латунь 
алюмин
иево-  
никеле- 
кремнис
то- 
марганц
овая 

- ЛАНК
Мц75-
2-2,5-
0,5-0,5 

73,
0-
76,
0 

- - 0,3
-
0,7 

1,6
-
2,2 

- 0,3
-
0,7 

2,0-
3,0 

- 
 

0,05 0,10 0,00
5 

0,0
02 

0,01 - - - - - 0,5 Для 
изготовле
ния 
полос, 
труб 

 
 
Примечания: 
 
1. Для антимагнитных сплавов содержание железа не должно превышать 0,03%. 
 
2. Примеси, не указанные в таблице, учитываются в общей сумме примесей. 
 
3. В латуни марки Л68, предназначенной для изготовления изделий специального 
назначения, содержание примесей не должно превышать: железа - 0,07%, сурьмы - 0,002%, 
фосфора - 0,005%, мышьяка - 0,005%, серы - 0,002% (сумма примесей - 0,2%). 
 
4. В латунях марок Л96, Л90, Л80, Л70, Л68, Л60 допускается массовая доля никеля до 0,3%, 
в латунях остальных марок, кроме ЛАН59-3-2 и ЛН65-5 - до 0,5%, в латунях марки ЛС59-1В 
до 1% за счет массовой доли меди, которая не учитывается в общей сумме примесей. 
 
По согласованию изготовителя с потребителем в латуни марки ЛС59-1 допускается 
массовая доля никеля до 1% за счет массовой доли меди, которая не учитывается в общей 
сумме примесей. 
 
(Измененная редакция, Изм. N 3). 
 
5. В латуни марки ЛС59-1 сумма примесей олова и кремния не должна превышать 0,5%. 
 
6. В латуни марки ЛМц58-2 по требованию потребителя содержание марганца 
устанавливается в пределах 3,0-4,0%. 
 
7. В латунях марок ЛМц57-3-1 и ЛМц58-2, предназначенных для заготовок обрабатываемых 
давлением в горячем состоянии (ковка), массовая доля фосфора не должна превышать 
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0,03%. 
 
8. В латуни всех марок, кроме ЛК80-3, по согласованию с потребителем может 
определяться содержание олова, алюминия и марганца. 
 
9. В латуни марки Л70, применяемой для производства конденсаторных труб и 
теплообменников, допускается содержание мышьяка от 0,02 до 0,06%. 
 
10. В латуни марки Л63, применяемой в пищевой промышленности, содержание свинца не 
должно превышать 0,05%. 
 
(Измененная редакция, Изм. N 1, 2). 
 
11. Знак "тире" в таблице означает, что данный показатель не нормируется. 
 
(Измененная редакция, Изм. N 1, 2, 3, Поправка). 
. 
ПРИЛОЖЕНИЯ 1, 2 (Исключены, Изм. N 2). 
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